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72 cm

71cm

Gewichte und MaBe

Artikelnummer und
Kombinationen

Standardfarben

Materialien und
Oberflachenbehandlungen

Breite: 71 cm
Hoéhe: 72 cm
Tiefe: 71 cm
Gewicht 31 kg

U14-18 Gry Bord - Kvadratiskt
B11- Startkosten fir die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als
06  der Standardfarbe. Wahlen Sie eine RAL-Farbe

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLACHENBEHANDLUNG

E fur gedlte eiche.

LIN fir mit linax imprdgniertes kiefernholz.

FARBE AUF STAHL

RAL 3005
RAL 6015
RAL 9005

C fiir jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefiigt.

INSTALLATIONSWEISE

N fiir oberfldchenmontage.
M fir im boden befestigt.

C fr jede Stahlfarbe
EK fur gedlte Eiche
LIN fur Linax-imprdgnierte Kiefer

Mo cois
B ra 3005

. RAL 9005
ﬂw Gedlte Eiche

g Mit Linax imprégniertes Kiefernholz
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Montage und Befestigung

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualitdt und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschddigtes oder
unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht
angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschddigte Oberfldchen zu

reparieren.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. M&Big formstabil bei
Feuchtigkeitsveréinderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es léingere Zeit
Feuchtigkeit oder Ndsse ausgesetzt ist. Die Ubrigen Eigenschaften des Holzes
werden dadurch jedoch nicht beeintrdchtigt. Dank seiner Harte und Zahigkeit
eignet sich das Eichenholz fiir M&bel und andere Anwendungen in exponierten

Umgebungen.

Holzol
Holzdl schiitzt gut vor den Belastungen des AuBenklimas und unterstreicht

gleichzeitig die nattirliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Linax

Linax ist eine Imprégnierung auf Leindlbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit
im AuBenbereich bietet und der Imprégnierungsklasse AB entspricht. Das
imprdgnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgedlt werden

sollte. Verwenden Sie fiir impragnierte Materialien ein Ol auf Leindlbasis.

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heiBem Leindl
mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Ol wird auf allen sechs
Seiten in die Oberfldchen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz
verringert und ein langfristig formstabiles Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein

getrocknetes Produkt mit guter Faulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberfldchenbehandelt werden.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz
durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem

Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als
rieselféhiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu
herkémmlichen Flissiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen
und anschlieBend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehdrtet. Das Ergebnis
ist eine gleichmaBige, strapazierfdhige Farboberfldche mit dem gewtlinschten

Glanzgrad.

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verldngertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberfldchenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Nola® « Gry Bord - Kvadratiskt « Sida 3/ 5



Pflege und Wartung

Versionen

Bordsskiva levereras monterad. Slutmonteras mot benstativ p& plats med

bifogade skruv.

Bult mot mark ingar e;j.

Glans 70. Pulverlack gar att bestdlla p& sprayflaska.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte kénnen mit Alkydlack ausgebessert werden.

Gedlte Eiche

Fir den besten Schutz sollte gedltes Eichenholz zweimal im Jahr gedlt werden.
Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollstandig verhindern, aber
nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwérzer und grau, hat aber dennoch
eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachdlen von Produkten sollte ein fein
gekochtes Ol, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Ol vorgezogen

werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

Mit Linax imprdgniertes Kiefernholz

Bei Gartenmdbeln ist alle 5 Jahre ein Olen erforderlich, bei Plattenprodukten und
Ddchern alle 12 Jahre. Die Pflege sollte mit Leindllasur erfolgen. Wichtig ist, dass
das Holz gereinigt und trocken (max. 20% Holzfeuchtigkeitsgehalt) ist, bevor es
mit Ol veredelt wird. Beim Waschen darf kein Hochdruckreiniger verwendet
werden. Das Waschen sollte mit lauwarmem Wasser erfolgen und anschlieBend
mit einem Wasserschlauch bei Normaldruck abgesplilt werden. Dabei diirfen
keine starken FettlGser verwendet werden, sondern es sollte mit einem milden
Haushaltswaschmittel gewaschen werden. Auch die Verwendung

bleichmittelhaltiger Waschmittel ist zu vermeiden.

Der Auftrag des Ols kann mit der Rolle oder dem Pinsel erfolgen. Zu viel Ol kann
zu Bewuchs auf dem Holz fiihren und eine klebrige Oberflache bilden. Zu einem
Befall durch Holzwachstum kann es auch kommen, wenn das Holz vor der
Olbehandlung nicht ausreichend getrocknet bzw. gereinigt wurde. Der Bewuchs
schadet dem Holz nicht und I&sst sich relativ leicht entfernen, neigt aber zur
Wiederkehr.

Lesen Sie mehr {iber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter
nola.se/de/pflege/

Finns Gven som rektanguléart och runda bord.
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https://nola.se/de/pflege/
https://nola.se/de/pflege/

Designer
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