nola

Simpel
Cykelstall

Design Nola

En enkel produkt som i férsta hand ar tankt som cykelb&gar. Finns i tre olika utféranden liten, stor och krokig.
Bagarna kan dven anvéndas som system i form av avgrdnsande staket mm. Simpel cykelbdge &r miljdbedémd via
SundaHus

ZERTIFIZIERUNG
B) e ¥ SundaHus
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Gewichte und MaBe

Artikelnummer und
Kombinationen

Standardfarben

Materialien und
Oberflachenbehandlungen

003-00 Simpel liten
$03-01 Simpel stor
$03-02 Simpel krokig

B11-06 Startkostnad fér pulverlackering i annan farg &@n standard
Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

V fér enbart varmférzinkat utférande.

A for elférzinkat och pulverlackerat stél i Gris 2900 Sablé.

C for elférzinkat och pulverlackerat stél i valfri kulér annan &n standard, mot
tillaggskostnad.

INSTALLATIONSWEISE

M fir im boden befestigt.

B G+is 2900 sable

Varmférzinkat stél

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberfldchenbehandelt werden.

Feuerverzinktes Stahl oder Elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetes Stahl.
Erhaltlich entweder nur aus feuerverzinktem Stahl oder elektrogalvanisietes und
pulverbeschichtetem Stahl.

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Das Stahl wird in
ein Bad aus heiBem fllissigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine
Oberflachenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen

und von Uliberschiissigem Zink befreit wird.

Nola® « Simpel Cykelstdall « Sida 2 / 3



Montage und Befestigung

Pflege und Wartung

Charakter

Designer

Nola

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz
durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem
Stahl mittels elektrischem Strom. Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um
eine Beschichtung, die als rieselfahiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im
Gegensatz zu herkémmlichen Fliissiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch
aufgetragen und anschlieBend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehdrtet.
Das Ergebnis ist eine gleichmdaBige, strapazierfahige Farboberfldche mit dem

gewiinschten Glanzgrad.

Im Boden befestigt
Im Boden befestigt. Verléngertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte kdnnen mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl
Feuerverzinkte Produkte kdnnen mit sogenannter ,Kaltlackierung® ausbessert

werden.

Lesen Sie mehr {iber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter

nola.se/de/pflege/

Enkla cykelbégar i tre olika utféranden.
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